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VENTILATION SEALANT 3.10C
AKRYL DO KANALOW
WENTYLACYJNYCH

KLIMATYZACJA, WENTYLACJA

Produkt  Wysoce plastyczno-elastyczny kit uszczelniajacy na bazie wodnej
dyspersji akrylowej z dodatkiem $rodka grzybobdjczego,
do uszczelnien kanatoéw w technice wentylacyjnej, klimatyzacyjnej
i grzewczej

Wiasciwosci - odporny na korozje mikrobiologiczng — zawiera srodek
grzybobdjczy (spetnia wymogi PN-EN I1SO 846 w zakresie
odpornosci na dziatanie grzybow, bakterii i mikroorganizméw
glebowych)

- posiada pozytywng ocene higieniczng PZH w zakresie
uszczelnien potgczen kanatéw wentylacyjnych w technice
wentylacyjnej, klimatyzacji, réwniez w przemysle spozywczym
i farmaceutycznym

- tworzy mocne i wysoce plastyczno-elastyczne wigzanie

- odporny na spekania i rysy skurczowe

- doskonata przyczepnos$é, takze do wilgotnych podtozy

- bez rozpuszczalnikéw (znikoma won)

- wyjatkowo fatwy w profilowaniu (bardzo dobre wtasnosci
robocze)

- neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali)

- po catkowitym wyschnigciu malowalny za pomocg farb wodnych
i syntetycznych

Zastosowania - uszczelnianie potgczen kanatéw, przewoddw w technice
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, rowniez w przemysle
spozywczym, gastronomii i farmaceutycznym

- wypetnianie szczelin pomiedzy elementami wentylacyjnymi
a materiatami budowlanymi lub wykonczeniowymi

- uszczelnienia w pomieszczeniach sanitarnych (bez
bezposredniego narazenia na dziatanie wody)

Kolor szary
Opakowanie 300 ml — plastikowy kartusz
Okres trwatosci 24 miesigce od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywac¢ w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w suchym
i chtodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

DANE TECHNICZNE

Baza dyspersja akrylowa
Ciezar wlasciwy wg DIN EN ISO 1183-1: 1,63 g/ml
Temperatura aplikacji  od +5°C do +40°C
Tempo aplikacji 700 g/min (® 3 mm / 4 bar)
Sciekanie wg DIN EN I1SO 7390: < 2 mm
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Czas obrébki

Szybkos$¢ utwardzania

Czas catkowitego utwardzenia
Modut 100%

Twardos¢ Shore (typ A)
Odpornos¢ na mréz

w transporcie

Odpornosé¢ termiczna
po utwardzeniu

KSZTALTOWANIE SPOIN

Szerokos¢ 5-10 mm

Szerokos¢ > 10 mm

Uwaga

PODLOZA

Rodzaje powierzchni

Przygotowanie

Stan podtoza

SPOSOB UZYCIA
Narzedzia

Zalecenia

do 7 minut (w temp. 23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%)

ok. 1 mm na dobe

od 1 do kilku dni (w zalezno$ci od temperatury, wilgotnosci, wentylacji,
rodzaju podtoza, ksztattu spoiny)

wg ISO 8339: 0,42 MPa (N/mm?)

wg DIN EN ISO 868: 32

do -15°C

od -20°C do +75°C

Stosunek 1:1 (szerokos¢ / gtebokosc¢), gdzie minimalna szerokos¢
i gtebokos$¢ spoiny wynosi 5 mm.

gtebokos¢ [mm] = (szerokos¢ [mm]/ 3) + 6

W celu uzyskania wtasciwej gtebokosci spoiny i nie dopuszczenia
do trojstronnego styku uszczelniacza z podtozem, zastosowaé sznury
dylatacyjne.

blacha ocynkowana, aluminium, stal nierdzewna, stal emaliowana,
drewno i materiaty drewnopochodne, beton, tynki, gtadzie, gipsy, ptyty
g-k, ceramika budowlana, kamien, PCW, styropian, powierzchnie
emaliowane, glazurowane, lakierowane

Bardzo porowate i chtonne podtoza jak gips, beton komérkowy,
piaskowiec nalezy zagruntowaé. W tym celu rozciehczy¢ akryl z wodag
w proporcji 1:2 i zagruntowa¢ ww. podtoza. W razie watpliwosci
przeprowadzi¢ test przyczepnosci.

Powierzchnia czysta, sucha, zwarta, wolna od kurzu, brudu, pytu,
ttuszczu, oleju, smaru, rdzy, luznych kawatkéw starych uszczelniaczy,
kitéw, klejow, tuszczacych sie powtok malarskich, lakierowych i innych
zanieczyszczenh podobnego typu. Porowate podtoza nie muszg byé
catkowicie suche.

Pistolety reczne lub pneumatyczne

Zdjg¢ dysze, obcigé koncowke kartusza powyzej gwintu, nakrecié
dysze na kartusz i obcigé koncowke dyszy pod kgtem na szerokos$¢é
spoiny. W celu unikniecia zabrudzenh okolic wypetnianej szczeliny,
zabezpieczy¢ jg po bokach za pomocg malarskiej tasmy maskujgce;j.
Tasme usunagc¢ natychmiast po zakonczeniu obrébki fugi. Fugi
wygtadzi¢ szpachelka, szpatutka lub palcem, maczajgc w wodzie

z niewielkg domieszkg mydta, w ciggu 7 minut od natozenia akrylu.
Fuga powinna mie¢ ksztalt pozwalajgcy na swobodne $ciekanie wody.
Po catkowitym utwardzeniu zabezpieczy¢ kit przed ciggtym
oddziatywaniem wody.
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Ograniczenia Nie stosowac do miejsc stale zanurzonych w wodzie, PE, PP, PC,
PMMA, PTFE, neoprenu, kauczuku i powierzchni bitumicznych.

Z uwagi na ogromng réznorodnos$¢ farb, przed malowaniem akrylu
zawsze przeprowadzic test. W razie jakichkolwiek problemow

z kryciem czy rysami skurczowymi w powtoce malarskiej, mozna
rozcienczyc¢ farbe z wodg lub zagruntowac fugi gruntem lub farbg
lateksowg. Ww. problemy mogg dotyczy¢ szczegdlnie wewnetrznych
farb emulsyjnych z duzg iloScig wypetniaczy, silnie matowych, o duzej
lepkosci, tzw. farb jednokrotnego krycia. Niezaleznie od tego, farbe
zawsze nalezy nakfadac¢ cienkg warstwg, po catkowitym wyschnieciu
akrylu.

Czyszczenie  Narzedzia myé wodg zaraz po uzyciu. Rece my¢ wodg z mydiem.
Do czyszczenia swiezych zabrudzen z rgk, narzedzi czy powierzchni
mozna uzy¢ specjalne sciereczki czyszczgce Den Braven Bravo.

Do starych zabrudzen stosowac benzyne ekstrakcyjna.

Bezpieczenstwo Patrz: Karta charakterystyki 3.10C
UWAGA: Chroni¢ przed dziecmi.

Atesty  PN-EN ISO 846

Powyzsze informacje sg wynikiem badan i do$wiadczen wiasnych Den Braven, co stanowi podstawe ich rzetelnosci oraz wiarygodnosci. Producent
nie moze przewidzie¢ wszystkich mozliwych obszaréw uzycia swoich produktéw. Ponadto sposéb uzycia produktdw jest poza jego wiedzg i
kontrolg. Dlatego uzytkownik bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wiasciwy dobor i zastosowanie produktu do zamierzonego przez siebie uzycia.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty powstate na skutek nieprawidtowego, badz blednego uzycia jego wyrobow.
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